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Mikroskopia elektronowa (SEM) i mikroskopia konfokalna ze spektroskopia Ramana sg coraz
powszechniej uzywane jako techniki komplementarne w analizie postaci leku, w celu nie tylko
ich charakterystyki, ale rowniez do okreslenia przebiegu proceséw technologicznych, czgsto
ztozonych 1 charakteryzujacych si¢ wieloma krytycznymi parametrami wymagajacych
optymalizacji [1-3]. Takie nowoczesne techniki mikroskopowe pozwalaja na okreslenie cech
struktury wewngtrznej i powierzchniowej. Prezentacja dotyczy badan nowoczesnych postaci
leku: plastrow transdermalnych, liofilizatow doustnych, 1 powlekanych peletek
inkorporowanych w tabletkach.

Analiza SEM silikonowych i poliakrylanowych plastrow transdermalnych pozwolita na
zobrazowanie zmian zachodzacych w strukturze powierzchniowej plastra pod wplywem
czynnikow powodujacych ich pecznienie, podczas gdy spektroskopia Ramana wykazata
zmiany zachodzace w dystrybucji modelowych substancji czynnych w matrycy, co sugeruje
specyficzny mechanizm dyfuzji.

W przypadku kontroli procesu tabletkowania peletek z diklofenakiem sodu powlekanych
otoczka dojelitowa z uzyciem SEM wykazano mechaniczne uszkodzenia filmu polimerowego,
a analiza widm Ramana potwierdzita, ze diklofenak przestat by¢ chroniony przez ciagla
otoczkg, co uniemozliwialo uzyskanie zaloZzonej ochrony przed uwalnianiem
w $rodowisku soku zotadkowego.

Liofilizowane krazki mukoadhezyjne zawieraly chlorowodorek lidokainy w matrycy
z karmelozy sodowej (CMC). Analiza przy uzyciu SEM umozliwita obrazowanie powierzchni
subtelnych struktur liofilizatow i1 obserwacje krystalicznych czastek lidokainy, natomiast
mikroskopia ramanowska dostarczyta komplementarnych danych o dystrybucji substancji
leczniczej w strukturach matrycy CMC.
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